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1. Einleitung

Mit 1.1.2016 trat die am 29.6.2015 erlassene Recycling-Baustoffverordnung (BGBI Il 181/2015) in
Kraft. Diese Verordnung trifft Bauherren, Baufirmen, Recyclingunternehmen und Prifanstalten und
wirkt sich auf jedes Bauvorhaben aus.

Diese Verordnung wurde allerdings nach kurzer Zeit bereits novelliert und mit der Verordnung zur
Anderung der Recycling-Baustoffverordnung (BGBI 11 290/2016) vom 27.10.2016 umgearbeitet.
Dieser Leitfaden umfasst auch diese Anderungen.

Die Arbeitsgruppe Mineralische Baurestmassen in der Wirtschaftskammer Tirol, Sparte Industrie, hat
diesen Leitfaden erarbeitet, der die Verordnung in vereinfachter Form wiedergibt. Der Leitfaden
dient als Hilfestellung fiir die Umsetzung der Verordnung und ist als Handlungsempfehlung fiir eine
einfache Handhabung zu sehen.

Alle Paragraphen im Text beziehen sich auf die Recycling-Baustoffverordnung.

o
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2. Pflichten und Verantwortung bei Bau- und Abbruchtatigkeiten

e Regelfall:
Bei jeder AbbruchmaRnahme (Gesamtabfallmenge liber 750 Tonnen) ist eine orientierende
Schad- und Stoérstofferkundung durch eine riickbaukundige Person mittels Formblatt (siehe
Anhang) durchzufihren.

Eine , riickbaukundige Person“ ist eine natiirliche Person, die eine bautechnische oder
chemische Ausbildung besitzt und Kenntnisse tiber Abbrucharbeiten, Abfall- und Bauchemie
sowie abfallrechtlich relevante Bestimmungen aufweist.

Hinweis:

Falls Abfallmengen kleiner 750 Tonnen Gbernommen werden, empfiehlt es sich ebenfalls
dieses Formblatt anzuwenden.

Deponieleiter, die eine Ausbildung beim Wifi Tirol absolviert haben, sind in der Regel als
,rickbaukundige Person” anzusehen.

Hinweis Linienbauwerke: fir Linienbauwerke und Verkehrsflachen ist KEINE Schad- und
Storstofferkundung notwendig!

e Grolere Bauvorhaben:
Vor Abbruch eines Bauwerks oder mehrerer Bauwerke im Rahmen eines Bauvorhabens mit
einem gesamten Brutto-Rauminhalt von mehr als 3.500 m3, ist eine Schad- und
Storstofferkundung durch eine externe befugte Fachperson oder Fachanstalt durchzufihren.

e Rickbau:
Vor dem Riickbau sind Schad- und Storstoffe gesondert zu entfernen. Wiederverwendbare
Bauteile sollten wenn moglich einer weiteren Verwendung zugefiihrt werden (Re-Use).
Nicht-mineralische Abfille sollten, wie bisher bereits tiblich, vor dem eigentlichen Abbruch
entfernt werden.

Die gesamte Dokumentation ist von allen Beteiligten mindestens sieben Jahre aufzubewahren.

Verantwortlichkeiten:

Der Bauherr, die riickbaukundige Person und die externe befugte Fachperson oder Fachanstalt sind
flr die ordnungsgemalie Durchfiihrung und Dokumentation einer Schad- und Stérstofferkundung
verantwortlich.

Siehe schematische Ubersicht auf 12 und 13.
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3. Qualitatssicherung/Zertifizierung

Aufgrund der mittlerweile vielen verschiedenen Gesetze und Normen wird empfohlen einen Berater
(externer Berater, eigener Mitarbeiter, Priifanstalten,...) hinsichtlich der ordnungsgemafien
Abwicklung beizuziehen.

Grundsatzlich handelt es sich beim Qualitdtsmanagementsystem/Qualititssicherung um den Bereich
der Sicherstellung einer gleichbleibenden und festgesetzten (vom Betrieb definierten) Qualitat.
Diese Sicherstellung erfolgt im Zuge der werkseigenen Produktionskontrolle (wPk). Hier gibt es
seitens der Europadischen Normen klare Vorgaben, wie eine werkseigene Produktionskontrolle
aufgebaut ist, welche Punkte darin enthalten sein missen und welche Anforderungen hinsichtlich
der Qualitat des Endproduktes (je nach definierter Norm) eingehalten werden miissen (sowohl

bautechnisch als auch aus Sicht der Umweltvertraglichkeit).

Bei der Ubergabe von Recycling-Baustoffen (egal ob als Abfall oder Produkt) ist die
Bauprodukteverordnung zu beriicksichtigen und eine Zertifizierung nach der
Bauprodukteverordnung (CE-Kennzeichnung) durchzufihren.

Somit kann festgehalten werden, dass die Qualitatssicherung, welche hinsichtlich der Dokumentation
den Vorgaben der wPk zu entsprechen hat, auf zwei wesentliche Merkmale abstellt: Bautechnik und

Umweltvertraglichkeit (§ 9 Abs 3).

Grundsatzlich kann man die Qualitatssicherung in einmalige und laufende Aufgabenstellungen

gliedern.

EINMALIG:

- Erstellung Handbuch Qualitatssicherung

- Erstellung Priifplan gemal der jeweils geltenden Normen (fiir jeden Recyclingbaustoff)
- Technische und umwelttechnische Erstpriifung des/der Recyclingbaustoffs/-stoffe

- Antrag an Zertifizierungsstelle fiir CE

- Erstellung Leistungserklarung(en)

- Erstinspektion des Werks durch Inspektor

- Ausstellung CE Zertifikat durch Zertifizierungsstelle

S

dieser
Prozess kann
begleitet
werden durch
Spezialisten
auf dem
Gebiet der
Qualitats-
sicherung

Automatisch
nach
Erstinspektion



LAUFEND:

- Durchfihrung der Prifungen gemaR Prifplan und Umsetzung QualitatssicherungsmaRnahmen
- eventuelle Anpassungen Prifplan, Qualitatssicherung an gednderte Normen- oder Gesetzeslage
- Schulung der Mitarbeiter/leitendes Personal

- jahrliches Audit durch Inspektor mit Bericht an Zertifizierungsstelle

- Bericht der Zertifizierungsstelle und Verlangerung des Zertifikats

Ein Recycling-Baustoff hat die bautechnischen Anforderungen gemall dem Stand der Technik
einzuhalten. Hierzu kann in Bezug auf die bautechnischen Priifhdufigkeiten auf den jeweiligen
Prifplan im Qualitatssicherungshandbuch bzw. auf die Vorgaben der entsprechenden Normen (EN
13242, EN 12620,...) verwiesen werden.

Hinsichtlich der zukiinftigen Priifhdufigkeit (Umweltvertraglichkeitspriifung) ist Folgendes zu
beriicksichtigen:

e Die Umweltvertraglichkeit ist flir jede Charge eines Recycling-Baustoffes durch analytische
Untersuchungen nachzuweisen.

e Unterscheidung in Deklarationspriifung und werkseigene Produktionskontrolle.

e Deklarationsprifung (erste hergestellte Charge — max. 50 Produktionsstunden —
Mindestmenge 200 Tonnen)

O Hat durch eine extern befugte Fachperson/Fachanstalt beprobt und analytisch
untersucht zu werden.

0 Zumindest 1-mal je Recyclingbaustoff in jedem folgenden Produktionsjahr
durchzufiihren.

0 Je Charge zumindest 10 Stichproben (gleichmaRig tber die Masse verteilt) zu einer
qualifizierten Stichprobe zu vereinigen (ONORM EN 932-1 — Teil 1
Probenahmeverfahren).

e Werkseigene Produktionskontrolle — Umweltvertraglichkeitspriifung fiir jede weitere
produzierte Charge (max. 50 Produktionsstunden) nachzuweisen

0 Je Charge zumindest 10 Stichproben (gleichmaRig tber die Masse verteilt) zu einer
qualifizierten Stichprobe zu vereinigen (ONORM EN 932-1 — Teil 1
Probenahmeverfahren).

0 Umweltvertraglichkeitsprifung entsprechend den jeweiligen Tabellen im Anhang 2
der Recycling-Baustoffverordnung (je nach Verwendungszweck).
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Flr Recycling-Baustoffe, welche vor dem 01.01.2016 hergestellt wurden, gilt grundsatzlich eine
Ubergangsfrist. Recycling-Baustoffe, die vor dem Inkrafttreten hergestellt wurden, kdnnen bis 31.
Dezember 2017 gemaR den Vorgaben des Kapitels 7.14 des Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2011
verwertet werden.

Grundsétzlich zuldssige Abfallarten fiur die Herstellung von Recycling-Baustoffen. Faktisch dirfen
jedoch nur jene Abfallarten iGbernommen werden, die im Anlagenbescheid angefiihrt sind.

SN Sp. Abfallbezeichnung Spezifizierung

31409 Bauschutt (keine Baustellenabfille)

31409 18 Bauschutt (keine Baustellenabfille) | nur Mischungen aus ausgewadhlten
Abfallen aus Bau- und AbrissmaRnahmen

31410 Strallenaufbruch

31411 29 Bodenaushub? Bodenaushubmaterial mit
Hintergrundbelastung

31411 30 Bodenaushub? Klasse Al

31411 31 Bodenaushub? Klasse A2

31411 32 Bodenaushub? Klasse A2G

31411 33 Bodenaushub Inertabfallqualitat

31411 34 Bodenaushub Technisches Schittmaterial, das weniger
als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile
enthalt

31411 35 Bodenaushub Technisches Schittmaterial, ab 5 Vol-%
bodenfremder Bestandteile

31427 Betonabbruch

31427 17 Betonabbruch nur ausgewahlte Abfalle aus Bau- und
Abrissmalinahmen

31467 Gleisschotter

54912 Bitumen, Asphalt

91501 21 Strallenkehricht nur Einkehrsplitt als natirliche
Gesteinskornung

2) Recycling-Baustoff mit Anteil gréRer 50% Bodenaushub (RG) wird weiter wie bisher nach Kapitel 7.14 Bundes-
Abfallwirtschaftsplan 2011 Tabelle 1 und 2 behandelt.

Recycling-Baustoffe sind einer Qualitatsklasse zuzuordnen. Grundsatzlich gibt es zehn
Qualitatsklassen (U-A, U-B, U-E, H-B, B-B, B-C, B-D, D Asphaltmischgut B-D und D). In der Praxis
werden in Tirol die Qualitatsklassen U-A und U-B zur Anwendung kommen. Fir Recycling-Baustoff-
Produkte der Qualitatsklasse U-A ist die SN 31490 und fiir Recycling-Baustoffe der Qualitatsklasse U-
B ist die SN 31491 zu verwenden.

Die konkrete Zuordnung ergibt sich aus dem Qualitatssicherungssystem.

Recycling-Baustoffe sind bei Ubergabe an Dritte eindeutig auf dem Lieferschein und der Rechnung zu
bezeichnen.

Hinweis: Konformitatserklarung mit Einsatzverbote und Verwendungsbereichen auch digital moglich.

N



Qualitatssicherung bei bautechnischer Verwertung vor Ort

Mit dem Einschub des § 10a wurde die bautechnische Verwertung vor Ort geregelt. Hierzu kann
festgehalten werden, dass mineralische Abfille aus einem Abbruch, bei welchem insgesamt nicht
mehr als 750 Tonnen Abbruchabfille anfallen, diese ohne analytische Untersuchung gem. Anhang 3
(= Qualitatssicherung hinsichtlich der Umweltvertraglichkeit) auf derselben Baustelle
(Anfallsbaustelle) bautechnisch verwertet werden kénnen.

Es muss jedoch durch ein alternatives Qualitatssicherungssystem sichergestellt sein, dass das
Material weitgehend frei von Schad- und Stérstoffen ist und auch sonst keine Verunreinigungen
aufweist (z.b. Orientierende Schad- und Storstofferkundung). Somit sind folgende Bestimmungen der
Baustoff-Recyclingverordnung nicht anzuwenden:

o § 9 Qualitatsanforderung

. §10 Qualitatssicherung

. § 11 Bezeichnung

. § 12 Aufzeichnungs- und Meldepflichten

. § 13 Zuldssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote ausgenommen im und unmittelbar

Uber den Grundwasser und in Oberflaichengewassern.
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4. Verwendungspflichten

Grundsatzlich ist zwischen Recycling-Baustoff-Produkt und Recycling-Baustoff zu unterscheiden:

e ,Recycling-Baustoff-Produkt” ist ein Recycling-Baustoff, welcher entsprechend der Baustoff-
Recyclingverordnung das Ende der Abfalleigenschaft erreicht hat (Qualitatsklasse UA).

e, Recycling-Baustoff” ist eine aus Abféllen hergestellte Gesteinskdrnung, die gemaR der EU-

Bauprodukte-Verordnung als Baustoff verwendet werden kann, jedoch bis zu einer
zuldssigen Verwertung noch als Abfall einzustufen ist.

Aufbereitungsanlage

— —_—

- e
I/ Eingangs-

\ lager  /

EINGANG

Abfallende

T

B Abfall

Zul3ssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote:

Nach der Novellierung der Recycling-Baustoffverordnung gibt es fiir die Verwendung und den Einbau
von Recycling-Baustoff-Produkten der Qualitdtsklasse U-A keine Einschrankung mehr. Flr Recycling-
Baustoffe der Qualitatsklasse U-B gibt es weiterhin Einschrankungen, welche in der folgenden Tabelle
abgebildet sind.

Anmerkung: die folgende Tabelle stellt einen Auszug aus der Recycling-Baustoffverordnung dar
(siehe dort Anhang 4, Tabelle 1); fiir die Herstellung von Zuschlagstoffen fiir Beton oder Asphalt wird
auf die ausfiihrliche Tabelle der Recycling-Baustoffverordnung verwiesen.
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Qualitatsklasse

Beschreibung

Ungebundene
Anwendungl)
ohne gering
durchlassige,
gebundene
Deck- oder
Tragschicht

Ungebundene
Anwendungl)
unter gering
durchlassiger,
gebundener
Deck- oder
Tragschicht

Herstellung von
Beton ab der
Festigkeitsklasse
C 12/15 oder der
Festigkeitsklasse
C 8/10 ab der
Expositionsklasse
XC1

Herstellung von
Asphaltmischgut

U-A
(ungebunden —A)

Gesteinskornungen fir
den ungebundenen sowie
fir den hydraulisch oder
bituminds gebundenen
Einsatz

Ja

Ja

Ja

Ja

U-B
(ungebunden — B)

Gesteinskornungen fiir
den ungebundenen sowie
fiir den hydraulisch oder
bituminds gebundenen
Einsatz

Nein

Ja?

Ja

Ja

! abhangig von Festigkeits- und Expositionsklasse
2 Verwendung nicht in Schutzgebieten, ausgewiesenen Kernzonen von bzw. engeren Schongebieten, nicht im und unmittelbar tGber
dem Grundwasser und nicht in Oberflaichengewdssern, sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung fiir den Einsatz von Recycling-

Baustoffen vorliegt.

Der Einbau von Recycling-Baustoffen (auch U-A Qualitat) ist im und unmittelbar Gber dem
Grundwasser unzuldssig.

Sollten Aufschittungen im Grundwasserbereich erforderlich sein, so darf ausschlief8lich
Bodenaushub der Klasse A2G verwendet werden.

In Bezug auf den Einbau von Recycling-Baustoffen der Qualitatsklasse U-B wird zur Abklarung des
Grundwasserspiegels im Baulos allenfalls eine Riicksprache mit dem hydrographischen Dienst des
Landes Tirol empfohlen.
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5. Aufzeichnungs- und Meldepflichten

e Wer ist Betroffener?

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat Art, Menge, Herkunft und Verbleib von Abfallen zur
Herstellung von Recycling-Baustoffen gemall den Bestimmungen der Abfallbilanzverordnung
elektronisch aufzuzeichnen und zu melden.

e Welche Daten sind vom Hersteller erst- bzw. einmalig zu registrieren?

O Registrierung der Stammdaten im EDM
Jeder Hersteller von Recycling-Baustoffen hat sich vor Beginn seiner Tatigkeit im EDM —
unter Angabe von Stammdaten — zu registrieren. Insbesondere ist neben der
Abfallbehandlungsanlage ,Baurestmassenaufbereitungsanlage” ein ,Produktlager” fir
hergestellte Recycling-Baustoffe der Qualitatsklasse U-A anzulegen.
Personen, die bereits registriert sind, haben bereits angegebene Stammdaten allenfalls
zu korrigieren und/oder zu ergdnzen!

0 Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat sich vor der erstmaligen Ubergabe eines
Recycling-Baustoffes der Qualitatsklasse U-A einmalig — soweit im EDM Register
eingerichtet — beim BMLFUW als Hersteller von Recycling-Baustoff-Produkten zu melden
und eine verbindliche Erklarung abzugeben, dass das Vermischungsverbot gem. § 15 (2)
AWG 2002 eingehalten wird.

e  Produkt oder Abfall?

0 Recycling-Baustoff-Produkt: Nur die Qualitatsklasse U-A kann ein ,vorzeitiges”
Abfallende erreichen. Es gibt in diesem Fall ein ,,Produktlager” auf dem sich solange
Abfille befinden, bis eine Ubergabe an einen ,Dritten” stattgefunden hat. Hinweis: 3-
jahrige Lagerfrist beachten (ALSAG).

0 Recycling-Baustoff: Recycling-Baustoffe sind immer noch Abfalle (Qualitdtsklasse U-B).
Grundsatzlich ist die Weitergabe von Abfallen nur an befugte Sammler zulassig
(Nachschau im EDM). In diesem Fall endet die Abfalleigenschaft mit dem ,,zulassigen”
Einbau im Bauwerk.

e Spezielle Aufzeichnungs- und Meldeinhalte fiir das Baustoffrecycling?

0 Die Herstellung von Recycling-Baustoff-Produkten der Qualitatsklasse U-A ist als
innerbetriebliche Abfallbewegung auf das Produktlager zu dokumentieren. Die Ubergabe
der Recycling-Baustoff-Produkte an Dritte erfolgt mit der Schliisselnummer 31490 an
eine Sammel-GTIN (,,Ubernehmer von Recycling-Baustoff-Produkten®) bei jeder
Ubergabe. (Buchungsart im eAdock ,Produktiibergabe).

0 Jede Ubergabe von Recycling-Baustoffen der Qualititsklasse U-B ist aufzuzeichnen
(Bezeichnung mit der Schliisselnummer 31491, Menge und Verbleib).

Hinweis: Die CE-Leistungserklarung bzw. die Konformitatserklarung (§ 15) konnen auch digital zur
Verfligung gestellt werden.

em 11 -



ABBRUCH

/I R
NAC

UCKBAU VON

H ONORM B 3151:2014
(ab 01.01.2016 verpflichtend)

BAUWERKEN

RUCKBAU-

OBJEKT

> 3.500 m3 umbauter Raum

< 3.500m3 umbauter Raum
und >100to Abfalle

(ohne Bodenaushub)
Empfehlung auch fiir < 100to Abfélle

Linienbauwerke / befestigte Flachen

keine Dokumentation notwendig aber im Einzelfall empfohlen

AUFTRAGGEBERVERPFLICHTUNG

(Ausschreibungsgrundlage)

durch den Auftraggeber

A) Objektbeschreibung nach ON B 2251

(vgl. Anhang A zur ON B 2251)

1. Adresse / Auftraggeber

2. Materialien des Abbruchobjekts
tragende- / nicht tragende Bauteile
Decken, Dachkonstruktion / -Eindeckung

3. Gebaudeabmessungen
Bruttorauminhalt, Alter, Geschof3anzahl, Hohen
Nutzungsarten (Zuletzt / Vornutzungen)

4. UmbaumafRnahmen (soweit bekannt)

5. Schadstoffe

6. Hinweise auf mogl. Einschrankungen
(zB durch Nachbarobjekte 0A)

7. Platzverhéltnisse
Lagermdglichkeiten fur Abbruchmaterial udgl.

8. Einbauten, besondere Einrichtungen

9. Datum / Unterschrift

durch den Auftraggeber

A) Objektbeschreibung nach ON B 2251

(vgl. Anhang A zur ON B 2251)

durch eine befugte Fachperson oder Fachanstalt

B) umfassende Schad- und Stérstofferkundung

(nach ONORM EN ISO 16000-32)
1. Recherche der Standort-, Bau- & Nutzungssituation
(tw. Inhalte aus Objektbeschreibung)
Bauwerktshestand, Materialien, Umbau, Elementarereignisse
Nutzungsarten, Betriebsstoffe, Verdachtsbereiche
Erfassen und Aufnehmen von Klagen (Nutzerbeschwerden)
2. Begehung
samtliche Bereiche / Rdume sind zu begehen
Prufung & Verifizierung der Rechergeergebnisse
Erfassen und Dokumentieren neuer Informationen
Vorzugsweise im Beisein des Eigentiimers / Nutzers
3. Probenahmeplanung
fiir Bereiche mit bestehendem Verdachtsmoment
4. Probenahme und Analytik
Einschéatzung und Bewertung
6. Dokumentation und Erkundungsbericht
Ergebnisse der Punkte 1-6
Foto- / Plandokumentation sowie Fertigung

o

durch riickbaukundige Person

B) orientierende Schad- & Stérstofferkundung

(nach ONORM B 3151, Anhang A)

1. Recherche der Standort-, Bau- & Nutzungssituation
(tw. Inhalte aus Objektbeschreibung)
Unterlagenrecherge zu Bauwerk, Standort und Nutzung

2. Begehung (vorzugsweise gem. mit Eigentiimer / Nutzer)
Erkundung der unter Punkt 7.2 und 7.3 der ONORM B 3151
angefihrten Schad- & Stérstoffe in sémtlichen Bereichen
Prifung & Verifizierung der Rechergeergebnisse
Erfassen und Dokumentieren neuer Informationen

2a. etwaige analytische Untersuchungen
bei Verdacht auf Schad- & Storstoffe, welche die Verwertung
negativ beeinflussen kénnte, etwaig zweckdienlich

3. Dokumentation der Ergebnisse
i. Allgemeines (Bez., Bauherr, riickbauk.Person, Nutzung)
ii. Ergebnisse der Erkundung von Schadstoffen
iii. Ergebnisse der Erkundung von Storstoffen
iv. Angaben zur Begehung (Datum, Anwesende, Sonstiges)
v. Foto- / Plandokumentation sowie Fertigung

& |B) orientierende Schad- & Stérstofferkundung
£|  (nach GNORM B 3151, Anhang A)

o

X

>

3

3 nicht erforderlich,

2 im Einzelfall aber empfohlen

<

e

S

°

= ALTERNATIV:

z) chemisch - analytische Untersuchung

_cC\S (zB Bohrkernbeprobung und/oder grundl. Charakterisierung)
&| - nach 810 Recyclingbaustoff-Verordnung (Anhang 3)
E (Qualitatssicherung hinsichtlich Umweltvertraglichkeit)
) Anm.: Die Ergebnisse der Bohrkernbeprobung und/oder
8_ grundlegenden Charakterisierung ersetzen etwaig
6 die umwelttechnische Qualitatssicherung im Zuge
L(E der Sekundarprodukterzeugung (WPK)




AUFTRAGNEHMERVERPFLICHTUNG

C) Riickbaukonzept nach ON B 3151 C) Riickbaukonzept nach ON B 3151

(vgl. Anhang B zur ON B 3151) (vgl. Anhang B zur ON B 3151)
1. Allgemeines
Eindeutige Kennung und Bezeichnung
Bauherr (Adresse, GLN)
Riickbaukundige Person / Fachperson / Fachanstalt
Umbauter Raum des Rickbauvorhabens
2. Massenabschatzung (to) der Hauptbestandteile
Asphalt, Beton, Aushubmaterial, Holz, Metalle
sonstige Hauptbestandteile (>5 Volumsprozent)
3. Schad- & Storstofferkundung
Bezug zur Dokumentation nach Punkt "B"
Entfernung der Schad- & Storstoffe
Name, Anschrift des Unternehmens
Besondere Angaben zur Entfernung der Schad- & Storstoffe
5. Maschineller Riickbau
Angabe der Art der Trennung der Hauptbestandteile
(maschineller Riickbau / Sortieranlage mit Name + Anschrift)
6. zusatzliche Dokumente
Objektbeschreibung It. Punkt "A"
Dokumentation der Schad- & Storstofferkundung It. Punkt "B"
Baustelleneinrichtungsplan (falls vorhanden)
7. Datum / Unterschrift

der rickbaukundigen Person / Fachperson / Fachanstalt)

durch riickbaukundige Person / Fachperson / Fachanstalt
N

durch riickbaukundige Person / Fachperson / Fachanstalt
%

D) Entfernung identifizierter Schad- & Stérstoffe D) Entfernung identifizierter Schad- & Stérstoffe
entsprechend der Angaben aus "A", "B" und "C"

Anm.: sémtliche anfallenden Abfallarten sind einer

&
&©
s
W

&

B
Schlusselnummer It. Abfallverzeichnis e\'\“a

zuzuordnen und einem dafiir befugten

Auftragnehmer
Auftragnehmer

Sammler und Behandler zu Gibergeben

E) Bestétigung des Freigabezustandes
formfrei (zB am Dokument der Schad- & Storstofferkundung)
Anm Die Bestétigung des Freigabezustandes (Rohbau-
ahnlicher Zustand) erfolgt im Auftrag des Bauherrn.

E) Bestétiqung des Freigabezustandes

e‘,\“a\\\
Es empfiehlt sich eine Begehung unter Zuhilfenahme
der Schad- & Storstofferkundung als "Checkliste”

riickbauk. Person
rickbauk. Person

und Freigabebestatigung auf diesem Dokument.

F) maschineller kbau E) maschineller
Zerlegung in moglichst sortenreine Fraktionen
(insbesondere der Hauptbestandteile)

kbau E) maschineller kbau

Zerlegung in moglichst sortenreine Fraktionen
(insbesondere der Hauptbestandteile) sowie Entfernung
der Schad- & Stérstoffe im Zuge des Rickbaus
Anm.: samtliche anfallenden Abfallarten sind einer Anm.. samtliche anfallenden Abfallarten sind einer

Schliisselnummer It. Abfallverzeichnis Schlisselnummer It. Abfallverzeichnis

Auftragnehmer
Auftragnehmer
Auftragnehmer

zuzuordnen und einem dafir befugten zuzuordnen und einem dafir befugten

Sammler und Behandler zu iibergeben Sammler und Behandler zu tibergeben

ANMERKUNGEN

Weitergabe von Abféllen, Dokumentationsverpflichtungen:

Séamtliche angefiihrten Unterlagen sind bei JEDER Abfalliibergabe zu ibergeben

(Schad- & Storstofferkundung inklusive Objektbeschreibung, Ruckbaukonzept / grundlegende Charakterisierungen, Freigabezustandsbestatigung, Abfallinformationen)

- Die tibergebenen Unterlagen sind von jedem Abfallbesitzer zumindest 7 Jahre aufzubewahren

Unterlagen zur CE-Konformitat 10 Jahre aufzubewahren (zB Ergebnisse der Bohrkernbeprobung, sofern als umwelttechnische Qualitatssicherung nach §10 RC-BaustoffVO verwendet)
Samtliche anfallenden Abfallarten diirfen nur an einen dafiir befugten Abfallsammler / -behandler weitergegeben werden

(Einsichtnahme ins EDM-Portal -> Berechtigungsumfang)

Die Regelungen der Abfallnachweis-, sowie der Abfallbilanzverordnung bleiben aufrecht und ist jede Abfallweitergabe (auch lediglich rechtliche) aufzuzeichnen und zu bilanzieren




Die Formblatter sind noch
nicht angepasst.

Es wird empfohlen die
Mengenschwelle selber
zu korrigieren.
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Anhang C
(informativ)

Regelablauf eines Riickbaus

Der Regelablauf eines Riickbaus ist in Abhangigkeit von der Art und des Umfangs gemaR Bild C.1 durchzu-
fiihren.

Riickbau

> 3500 m® umbauter < 3500 m?® umbau- Linienbauwerk und befes-
Raum ter Raum und tige Flachen
> 100 t Abfalle > 100 t Abfalle

Objektbeschreibung Objekibeschreibung

orientierende Schad- und Storstofferkundung durch

umfassende Schad- riuckbaukundige Person (Formular

stofferkundung ge-
mé&fl ONR 192130
durch befugte Fach- alternativ zu orientierende
person oder Fachan- Schad- und Stérstofferkun-
stalt sowie Erfassung dung: chemisch-analytische
der Stérstoffe Untersuchung (zB Bohrkern-
beprobung oder grundlegen-
de Charakterisierung)

vor Ausschreibung bzw. vor Einholung
des Angebotes

Riickbaukonzept (Formular

Entfernung identifizierter Schad- und Stérstoffe
gemanl Rickbaukonzept

nach Ausschreibung, vor maschi-
nellem Rlckbau

Bestatigung des Freigabezustandes (formfrei)

Entfernung identifizierter

maschineller Ruckbau der Hauptbestandteile Schad-und Storstoffe im

oder nachgeschaltete Sortierung Zuge des maschinellen
Rickbaus

maschineller

Bild C.1 — Riickbau
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ONORM B 2251
Anhang A (normativ): Objektbeschreibung durch den AG
1 Objektadresse: Auftraggeber:
2 Materialien des Objektes Keller EG 0G
2 Tragende Bauteile
2.2 Nicht tragende Bauteile
23 Decken
24 Dachkonstruktion
25 Dacheindeckung
3 Gebdudeabmessungen
3.1 Bruttorauminhalt {ma) Gebaudealter/Baujahr:
Keller EG oG
3.2 Anzahl Gescholle
3.3 GeschofRhshe (FBOK bis FBOK)
3.4 Nutzungsart(en):
Zuletzt: Frithere (soweit dem AG bekannt):
4 UmbaumaRnahmen (soweit dem AG bekannt):
5 Schadstoffe
6 Hinweise auf mégliche Einschrankungen durch Nachbarobjekte o. A.
7 Platzverhéltnisse (Lagerméglichkeiten fiir sortiertes Abbruchmaterial u. dgl.):
8 Einbauten, Leitungen, besondere Einrichtungen im Objekt

Datum

Unterschrift
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Anhang A
(normativ)

Formblatt: Orientierende Schad- und Stérstofferkundung

1 Allgemeines

1.1 Eindeutige KENNUNG dieser Dokumentation:

1.2 BEZEICHNUNG des Rilckbauvorhabens:

1.3 BAUHERR, in dessen Namen das Riickbauvorhaben durchgefiihrt wird - Name und Anschrift:

1.4 GLN
(falls im eRAS registriert):

1.5 RUCKBAUKUNDIGE PERSON, die die Schad- und Stérstofferkundung durchfithrt —= Name, Firma und Anschrift:

1.6 VORNUTZUNG des/der Bauwerks(e):

1.7 SCHADSTOFFBELASTUNG, die bekannt oder aufgrund der Vornutzung zu erwarten ist:
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1.8 CHEMISCH-ANALYTISCHE VORUNTERSUCHUNGEN (falls durchgefiihrt) - Kennung, Beschreibung und Ergebnis:

2 Ergebnisse der Erkundung von Schadstoffen

Anmerkung (zB geschitzte
Schadstoffe Vorhanden? Masse, Anzahl)

2.1 kiinstliche Mineralfaser (lose verlegt, wenn ge-

sundheitsgefahrdend) 0JA LI NEIN
2.2 mineralélhaltige Bauteile (zB Tank) JJA [CINEIN
2.3 radioaktive Rauchmelder JJa [CINEIN
2.4 Industriekamine und -schlote (zB Schamottever-

kleidungen von Heiz- und Industriekaminen) L1 JA LINEIN
2.5 (H)FCKW-haltige Dammstoffe oder Bauteile

(zB Sandwich-Elemente) 1A [ NEIN
2.6 Schlacken (zB in Zwischendecken eingebaute

Schlacken) [1JA LINEIN
2.7 élverunreinigte oder sonstig verunreinigte Béden | [ ] JA [CINEIN
2.8 Brandschutt oder Bauschutt mit schadlichen Ver- [JJA ] NEIN

unreinigungen
2.9 Isolierungen mit PCB JJAa [CINEIN
2.10 schadstoffhaltige elektrische Bestandteile und

Betriebsmittel (zB Hg-haltige Gasdampflampen,

Leuchtstoffréhren, Energiesparlampen; PCB-haltige JuAa [CINEIN

Kondensatoren, sonstige PCB-haltige elektrische Be-

triebsmittel, Kabel mit sonstigen Isolierflissigkeiten)
2.11 Kiihlmittel und Isoliermaterialien in Kihl- und

Klimageraten mit (HJFCKW L1 JA LINEIN
2.12 PAK-haltige Materialien (zB Teerasphalt, Teer-

pappe, Korkstein, Schlacke), [1JA LINEIN
213 salz-, 6l-, teer6l- oder phenolélimpragnierte oder

-haltige Bauteile [(JJA | [JNEIN

(zB Holzbauteile, Pappen, Schwellen, Masten)
214 asbesthaltiges Material (zB Asbestzement,

Spritzasbest, Nachtspeicheréfen, asbesthaltige Bo- JuA [CINEIN

denbelage)
2.15 sonstige geféhrliche Stoffe A ] NEIN




3 Ergebnisse der Erkundung von Storstoffen
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Anmerkung (zB geschétzte

Storstoffe Vorhanden? Masse, Anzahl)

3.1 stationdre Maschinen (zB haustechnische Anla-

gen), Elektrogerate LA LI NEIN
3.2 FuBbodenaufbauten und Doppelbodenkon-

struktionen [1JA LI NEIN
3.3  nicht-mineralische Boden- oder Wandbelédge

(ausgenommen Tapeten) [1JA LINEIN
3.4 abgehingte Decken [JJA [JNEIN
3.5 Uberputz-installationen aus Kunststoff (zB Ka-

bel, Kabelkanéle, Sanitareinrichtungen) [1JA LI NEIN
3.6 Fassadenkonstruktionen (zB vorgehéngte Fas-

saden, Glasfassaden, Warmedamm- Jua ] NEIN

Verbundsysteme)
3.7 Abdichtungen (zB Bitumenpappe, Kunststoff-

folien) L1JA LINEIN
3.8 gipshaltige Baustoffe (zB Gipskartonplatten,

Gipsdielen, gipshaltige FlieRestriche), ausgenom-

men gipshaltige Wand- und Deckenputze sowie L1 JA I NEIN

gipshaltige Verbundestriche
3.9 Z2wischenwinde aus Kork, Porenbeton, zement-

gebundene Holzwollplatten, Holz, Kunststoff C1JA LI NEIN
3.10 Glas, Glaswinde, Winde aus Glasbausteinen JJA [CINEIN
3.11 lose verlegte Mineralwolle, Glaswolle und sons-

tige Ddmmstoffe, ausgenommen Trittschallddm- JJA ] NEIN

mung
3.12 Tiiren und Fenster (mit Ausnahme jener, die beim

Abbruch als Staubschutz dienen) L1 JA LI NEIN
3.13 Pflanzen und Erden (zB von Griin-Flachddchern) JJA ] NEIN
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4 Angaben zur Begehung und sonstige Angaben

4.1 BEGEHUNG durchgefiihrt am:

4.2 Bei Begehung ANWESENDE PERSONEN:

4.3 Bauwerksteile, die NICHT begangen und erkundet werden konnten:

4.4 SONSTIGE ANGABEN (zusatzliche Schad- oder Stérstoffe, riickbaurelevante, bauliche Besonderheiten, Skizzen
u. dgl.):

Datum Unterschrift der riickbaukundigen Person
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Anhang B
(normativ)

Formblatt: Riickbaukonzept

1. Aligemeines

Dieses Formular dokumentiert den geplanten Ruckbau, bei dem voraussichtlich mehr als 100 t Bau- und Ab-
bruchabfélle, ausgenommen Bodenaushubmaterial, anfallen.

Fur die Berechnung der Masse der Bau- und Abbruchabfélle wird nur die Summe der Hauptbestandteile, aus-
genommen Bodenaushubmaterial, herangezogen.

1.1 Eindeutige KENNUNG dieses Riickbaukonzepts:

1.2 BEZEICHNUNG des Riickbauvorhabens:

1.3 BAUHERR, in dessen Namen das Riickbauvorhaben durchgefiihrt wird — Name und Anschrift:

1.4 GLN
(falls im eRAS registriert):

1.5 RUCKBAUKUNDIGE PERSON bzw. BEFUGTE FACHPERSON ODER FACHANSTALT, die das Riickbaukon-
zept erstellt — Name, Firma und Anschrift:

1.6 UMBAUTER RAUM des geplanten Riickbauvorhabens — Kubikmeter (rnsj:
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2. Massenabschatzung der zu trennenden Hauptbestandteile

Abschédtzung der Masse
2.1 Asphalt | | | | | | 1 | TONNEN
2.2 Beton l | | I | | [ ]TONNEN
2.3 Aushubmaterial [ | | | | I | | TONNEN
2.4 Holz [ | [ | | | | | TONNEN
2.5 Metalle | | | | | [ | | TONNEN
26" [ | I | | | I | TONNEN
2.7 L I [ [ I [ [ |ronnen
2.8° I | | ] | | [ | TONNEN

 Hier sind weitere Hauptbestandteile einzutragen, zB Verbundmaterialien, Mauerwerk, Glas, Gips u. dgl

3. Erkundung der Schad- und Stérstoffe

Es wurde folgende Ermittlung moglicher Schad- und Storstoffe durchgefiihrt (Dokumentation liegt bei):

[] orientierende Schad- und Stérstofferkundung

[[] umfassende Schadstoﬁeﬂtundungﬂgeméf& ONR 192130

4. Entfernung der Schad- und Stérstoffe

4.1 UNTERNEHMEN, das/die die ENTFERNUNG der identifizierten SCHAD- UND STORSTOFFE vor dem maschinel-
len Rickbau durchfihrt/durchfiihren — Name und Anschrift:
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4.2 BESONDERE ANGABEN zur Entfernung von Schad- und Stérstoffen:

5. Maschineller Riickbau

Die Trennung der Hauptbestandteile erfolgt:

[] im Zuge des maschinellen Rickbaus vor Ort

[] durch folgende nachgeschaltete Sortieranlage(n) — Name, Anschrift, Art der Anlage

6. Zusatzliche Dokumente

Diesem Formblatt sind folgende Dokumente anzuschlieBen:

— Objektbeschreibung gemaR ONORM B 2251
— Dokumentation der Schad- und Stérstofferkundung (Formular orientierende Schad- und Stérstofferkundung)
— Baustelleneinrichtungsplan (falls vorhanden)

Datum Unterschrift der riickbaukundigen Person bzw. der befugten Fachperson oder Fachanstalt
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